
Задание 2. 

 

Задача №2.2 
 

Используя диаграмму состояния железо – цементит, опишите 

структурные превращения, происходящие при нагреве, стали У13. Укажите 

критические точки и назначьте температуру нагрева этой стали под закалку и 

под нормализацию. Охарактеризуйте эти виды термической обработки, 

опишите получаемую структуру и свойства. 

 

 

 


